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머리말

이 기준은 ｢환경기술 및 환경산업 지원법｣에 규정된 절차에 따라 인증기준설정위원회의 

심의를 거쳐 제정한 환경표지 인증기준이다.

이 기준의 일부는 기술적 성질을 가진 특허권, 출원공개 이후의 특허출원, 실용신안권 또

는 출원 공개 이후의 실용신안등록출원에 저촉될 가능성이 있다는 점에 주의하여야 한다. 

환경부장관은 이러한 기술적 성질을 가진 특허권, 출원공개 이후의 특허출원, 실용신안권 

또는 출원공개 이후의 실용신안등록출원과 관련되는 사항에 대한 확인의 책임을 지지 않

는다.



EL330:2017

EL330 - 1

환경표지 인증기준 EL330:2017

디아이와이용 페인트

Paint for DIY(do it yourself)

1  적용 범위

이 기준은 벽, 천장, 바닥, 가구 등의 실내 공간 및 실내에서 사용되는 물품의 장식 또는 보

수를 위하여 일반 소비자가 직접 사용하는 페인트의 환경표지 인증기준과 적합성 여부를 확

인하는 방법에 대하여 규정한다.

2  인용 표준

다음의 인용표준은 전체 또는 부분적으로 이 기준의 적용을 위하여 필수적이다. 발행연도가 

표기된 인용표준은 인용된 판만을 적용한다. 발행연도가 표기되지 않은 인용표준은 최신판

(모든 추록을 포함)을 적용한다.

KS I ISO 16000-3, 실내공기 ― 제3부: 실내공기와 시험챔버 공기 중 폼알데하이드와 그 

외의 카보닐 화합물 측정 ― 액티브 채취방법

KS I ISO 16000-6, 실내공기 ― 제6부: 흡착제 Tenax TA®를 이용한 엑티브 시료채취, 열 

탈착 및 MS 또는 MS/FID를 이용한 가스 크로마토그래피에 의한 실내 및 시험챔버 공기 중 

휘발성 유기 화합물 측정

KS I ISO 16000-9, 실내공기 ― 제9부: 건축제품 및 가구의 휘발성유기화합물 방출 측정법 

― 방출 시험 챔버법

KS I ISO 16000-11, 실내공기 ― 제11부: 휘발성유기화합물의 방출 측정법 ― 시료채취, 보

관 및 시험편 제작

KS M ISO 11890-2, 도료와 바니시 ― 휘발성 유기화합물 함량 측정 ― 제2부: 기체크로마

토그래피 방법

KS M ISO 17895, 도료와 바니시 ― 저농도 VOC 에멀션 도료의 휘발성 유기화합물 함량

의 결정(용기 중 VOC)

KS Q 5002, 데이터의 통계적 기술

EN71-3, Safety of toys-Part3 Migration of certain elements

도료 중 휘발성유기화합물의 함유량 산정방법, 용기 표시사항에 관한 고시, ｢대기환경보전법｣

에 따른 국립환경과학원 고시

실내공기질공정시험기준, ｢환경분야 시험‧검사 등에 관한 법률｣에 따른 환경부고시

위해우려제품 지정 및 안전‧표시기준, ｢화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률｣에 따른 

환경부고시
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3  용어와 정의

이 기준의 목적을 위하여 다음의 용어와 정의를 적용한다.

3.1  프탈레이트

염화비닐수지(PVC, polyvinyl chloride)와 같은 합성수지에 유연성을 부여하거나 액상제품에 

용매로 사용하는 물질로서, 1,2-벤젠디카르복시산(1,2-benzenedicarboxylic acid)으로 분류될 

수 있는 화합물

3.2  휘발성유기화합물(VOCs, volatile organic compounds)

일정한 온도와 압력에 따라 공기 중에서 지속적으로 휘발하는 액상이나 고상의 유기 화합물

3.3  VOCs 함량(VOCs content)

부피당/질량당 제품에 존재하는 VOCs의 질량으로서, 규정된 조건에서 측정되는 값

비고  이 기준에서는 끓는점이 250 ℃ 이하인 모든 유기 화합물을 VOCs로 잠정 규정한다.

3.4  VOCs 방출량(VOCs emissions)

제품 사용 중 외부로 방출되는 VOCs의 양으로서, 규정된 조건에서 측정되는 시간당 값

비고  이 기준에서는 질량분석계가 부착된 가스크로마토그래프에 따른 크로마토그램상의 n-헥산에서 

n-헥사데칸까지의 VOCs로 잠정 규정한다.

4  환경 관련 기준

디아이와이용 페인트의 전과정 단계를 고려한 환경성 항목은 표 1과 같다.

전과정 단계 환경성 항목 환경 개선 효과

원료취득 - -

제조

§ 사용 금지 물질 § 유해물질 사용 감소

§ 유해원소 사용 제한 § 유해물질 사용 감소

§ 에틸렌글리콜 사용 제한 § 유해물질 사용 감소

§ 프탈레이트 가소제 사용 금지 § 유해물질 사용 감소

유통‧사용‧소비
§ VOCs 함량 § 대기 오염물질 배출 감소

§ 실내 사용 도료 7일 후 VOCs, 톨루엔 
및 폼알데하이드 방출량

§ 실내 공기오염물질 배출 감소

폐기 - -

재활용 - -

표 1  디아이와이용 페인트의 전과정 단계별 환경성 항목

4.1  사용 금지 물질

제품의 구성 원료로서 다음 물질을 사용하지 않아야 한다.

a)  유기주석화합물[트리부틸주석화합물(TBT, tributyl tins), 트리페닐주석화합물(TPT, triphenyl tins)]

b)  알킬페놀알킬페놀에톡실레이트(APEOs, alkylphenol ethoxylates) 및 알킬페놀류(APs, alkylphenols)

비고  이 기준에서는 다음 물질을 알킬페놀에톡실레이트 및 알킬페놀류 물질로 잠정 규정한다.
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구분 물질명

알킬페놀에톡실레이트(APEOs)
옥틸페놀에톡실레이트(octylphenol ethoxylate)

노닐페놀에톡실레이트(nonylphenol ethoxylate)

알킬페놀류(APs)
옥틸페놀(octylphenol)

노닐페놀(nonylphenol)

c)  UN GHS(Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)에 

따른 표 2의 H코드에 해당하는 화학물질

비고  물질 목록은 EU Regulation(EC) No. 1272/2008 부속서 Ⅵ의 Part 3 (Harmonised classification 

and labelling tables)을 잠정적으로 적용한다.

코드 세부 내용

H300 fatal if swallowed

H301 toxic if swallowed

H310 fatal in contact with skin

H311 toxic in contact with skin

H330 fatal if inhaled

H331 toxic if inhaled

H334 May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled

H340 may cause genetic defects

H341 Suspected of causing genetic defects

H350 may cause cancer

H351 Suspected of causing cancer

H360 May damage fertility or the unborn child

H361 Suspected of damaging fertility or the unborn child

H362 May cause harm to breast-fed children

H370 causes damage to organs

H371 May cause damage to organs

H372 causes damage to organs

H373 May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure

표 2  UN GHS에 따른 EU CLP 분류‧표시 코드 및 세부내용

d)  국제암연구소(IARC, International Agency for Research on Cancer)의 발암성 분류 

기호로써 ‘Group 1’, ‘Group 2A’ 및 ‘Group 2B’에 해당하는 물질. 다만, 카본블랙 및 

이산화티타늄(TiO2)은 제외한다.

e)  아이소시아졸리논 화합물 및 혼합물

4.2  유해원소 사용 제한

제품에 함유된 유해원소는 표 3에 적합하여야 한다.

표 3  유해원소 함량 기준



EL330:2017

EL330 - 4

항목
알루미늄

(Al)
안티모
(Sb)

비소(As) 바륨(Ba) 보론(B)
카드뮴
(Cd)

Cr3+(3가 
크로뮴)

Cr6+(6가 
크로뮴)

코발트
(Co)

기준
(mg/kg)

1,406 
이하

11.3 
이하

0.9 이하 375 이하 300 이하 0.3 이하 9.4 이하
0.005 
이하

156 이하

항목 구리(Cu) 납(Pb) 망간(Mn) 수은(Hg) 니켈(Ni)
셀레늄
(Se)

스트론튬
(Sr)

유기주석
(Sn)

아연(Zn)

기준
(mg/kg)

156 이하 3.4 이하 300 이하 1.9 이하
18.8 
이하

9.4 이하
1,125 
이하

3,750 
이하

938 이하

비고  총 크로뮴(Cr)의 함량이 0.005 mg/kg 이하일 때도 3가 크로뮴 (Cr3+)및 6가 크로뮴(Cr6+) 기준에 적합한 
것으로 본다.

4.3  에틸렌글리콜 사용 제한

원료로서 에틸렌글리콜을 사용하지 않아야 하며, 제품에 함유된 에틸렌글리콜 함량은 질량

분율로서 0.04 % 이하이어야 한다.

4.4  프탈레이트 사용 금지

프탈레이트를 사용하지 않아야 하며, 제품에 함유된 프탈레이트 함량의 합은 질량분율로서 

0.03 % 이하이어야 한다.

비고  프탈레이트 함량의 합은 다이부틸프탈레이트(DBP, dibutylphthalate), 부틸벤질프탈레이트(BBP, 

butylbenzylphthalate), 다이에틸헥실프탈레이트(DEHP, di-(2-ethylhexyl)phthalate), 다이이소노닐

프탈레이트(DINP, di-(iso-nonyl)phthalate), 다이옥틸프탈레이트(DNOP, di-n-octyl phthalate), 다

이이소데실프탈레이트(DIDP, di-(iso-decyl)phthalate), 다이이소부틸프탈레이트(DIBP, di-isobutyl 

phthalate) 각각에 대한 함량의 합으로 한다.

4.5  VOCs 함량

제품에 유기 용제를 사용하지 않아야 하며, 함유된 VOCs는 1.0 g/L 이하이어야 한다.

4.6  7일 후 VOCs, 톨루엔 및 폼알데하이드 방출량

제품의 7일 후 VOCs, 톨루엔 및 폼알데하이드 방출량은 표 4에 적합하여야 한다.

구분 VOCs 톨루엔 폼알데하이드

기준 (mg/m2‧h) 0.3 이하 0.008 이하 0.005 이하

표 4  7일 후 VOCs, 톨루엔 및 폼알데하이드 방출량 기준

5  품질 관련 기준

5.1  해당 제품의 한국산업표준이 있을 때는 해당 표준의 품질 및 성능기준에 적합하여야 

한다. 다만, 4절 (환경 관련 기준)과 관련된 항목은 제외한다.

5.2  관련 한국산업표준이 없을 때는 다음의 우선순위에 따른 표준에 대한 품질 및 성능기

준에 적합하여야 한다. 다만, 품질 및 성능기준에서 4절 (환경 관련 기준)과 관련된 항목은 

제외한다.

a)  한국산업표준 이외의 국가표준

b)  해당 제품 품질에 대한 해외 국가표준 또는 국제표준

c)  ｢산업표준화법｣ 제27조에 따른 단체표준
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5.3  5.1 또는 5.2를 적용할 수 없을 때는 신청인은 해당 제품의 산업 분야에서 국가표준과 

동등 수준 이상으로 인정받고 있는 단체표준 등의 품질 및 성능기준을 제시하고 이의 적용

을 요청할 수 있다. 인증심의위원회는 신청인의 요청이 있을 때는 제시 표준 및 성능기준 

적용의 타당성을 고려하여 심의하여야 한다. 다만, 품질 및 성능기준에서 4절 (환경 관련 기

준)과 관련된 항목은 제외한다.

6  소비자 정보

6.1  인증사유

제품의 인증사유를 카탈로그 등에 해당 제품이 환경영향 저감에 기여하는 사항을 표시하여

야 한다.

6.2  프리미엄 환경표지 표기

별표 4에 따른 프리미엄 도안 표시를 할 수 있다.

6.3  제품 사용 정보

a)  제품의 사용 용도를 표기하여야 한다.

b)  도장에 사용하는 도구, 도장방법 등의 사용방법에 대한 정보를 제공하여야 한다.

7  검증방법

인증기준 항목별 검증방법은 표 5와 같다.

인증기준 항목 검증방법

환경 관련 
기준

4.1 제출 서류 확인

4.2 8.2에 따른 공인기관 시험성적서

4.3 제출 서류 확인 및 8.3에 따른 공인기관 시험성적서

4.4 제출 서류 확인 및 8.4에 따른 공인기관 시험성적서

4.5 제출 서류 확인 및 8.5에 따른 공인기관 시험성적서

4.6 8.6에 따른 공인기관 시험성적서a

품질 관련 기준 해당 표준에 따른 공인기관 시험성적서 또는 동등 이상의 기준에 따른 인증서

소비자 정보 제출 서류 확인
a  퍼티는 실내공기질공정시험기준에 따른다.

표 5  인증기준 항목별 검증방법

8  시험방법

8.1  일반사항

a)  시험 시료 수는 신청 제품별 1점을 원칙으로 한다. 다만, 시험 시료 수가 1점 이상 필요

할 때에는 시험 시료를 추가할 수 있다.

b)  제품의 7일후 VOCs, 톨루엔 및 폼알데하이드 방출량의 시험결과는 2개 시료의 평균한 

값으로 나타낸다.

c)  시험 시료는 시중에 공급되고 있는 제품 또는 출하 대기 상태의 제품 중에서 환경표지 

인증수탁기관이 무작위 채취한다.
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d)  시험 결과는 KS Q 5002에 따라 개별 기준 값의 자릿수에 1 이상을 더한 자릿수로 수

치를 맺는다. 다만, 시험방법에 수치맺음 자릿수가 규정되어 있는 때에는 그에 따른다.

비고  시험성적서에는 수치맺음에 관한 사항을 기재하여야 한다.

8.2  유해원소 용출

EN71-3에 따라 시험한다.

8.3  에틸렌글리콜 함량

위해우려제품 지정 및 안전‧표시기준 중 ‘제23부 에틸렌 글리콜’에 따라 시험한다.

8.4  프탈레이트 함량

KS M 1991에 따라 시험한다.

8.5  VOCs 함량

KS M 11890-2 또는 KS M ISO 17895에 따라 시험한다.

8.6  실내공기질 오염물질 방출량

아래의 시험방법 중 하나의 방법으로 시험한다.

a)  실내공기질공정시험기준

b)  KS I ISO 16000-3, KS I ISO 16000-6, KS I ISO 16000-9, KS I ISO 16000-11

9  인증사유

인증사유 
범주 구분

자원순환성 
향상a

에너지 
절약b

지구 
환경오염 

감소c

지역 
환경오염 

감소d

유해물질 
감소e

생활 
환경오염 

감소f

소음‧진동 
감소g

해당 여부 ● ● ●
a  자원 절약, 물 절약, 재활용성 향상, 유효자원 재활용 등
b  에너지 절약, 재생에너지 사용 등
c  온실가스 배출 감소, 오존층파괴물질 배출 감소 등
d  대기 오염물질 배출 감소, 수계 오염물질 배출 감소, 토양 오염물질 배출 감소, 폐기물 발생 감소, 생분해가 

잘 됨 등
e  유해물질 사용 감소, 인체 유해물질 노출 감소 등
f  실내 공기오염물질 배출 감소, 빛공해 감소 등
g  저소음, 진동 감소
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[공통기준]

1. 환경표지 인증을 받은 자는 인증기간 동안 환경규제기준을 준수하여야 한다. 다만, 환

경규제기준을 위반한 경우에도 해당 위반일로부터 1개월 이내에 위반내용, 위반내용에 

대한 개선대책 및 다음 각 목을 포함한 재발방지대책을 한국환경산업기술원장(이하 

“기술원장”이라 한다)에게 제출하고 실천한 경우에는 이에 적합한 것으로 본다.

가. 소재 지역의 환경규제기준 목록

나. 환경규제기준 이행 체계(조직도에 역할 등을 기재한 것)

다. 환경규제기준 이행 기록문서 보관 규정

2. 대상제품별 인증기준에서 정한 ‘소비자 정보’ 표시와 관련하여 다음 사항에 적합하여야 

한다.

가. 제품 관련 ‘소비자 정보’는 제품 표면에 표시하여야 한다. 다만, 제품 표면에 표시

할 수 없거나 표시가 바람직하지 않다고 기술원장이 인정하는 경우에는 제품 포장, 

제품안내서, 사용설명서 등 소비자가 인지할 수 있는 적당한 부분에 표시할 수 있

다. 

나. 서비스 관련 ‘소비자 정보’는 서비스 운영 사업장 건물 내‧외부에 표시하여야 한다. 

다만, 건물 내‧외부에 표시할 수 없거나 표시가 바람직하지 않다고 기술원장이 인정

하는 경우에는 계약서, 납품서, 보증서 및 홍보물 등 소비자가 인지할 수 있는 적

당한 부분에 표시할 수 있다.

3. 환경표지 인증을 받으려는 자나 인증을 받은 자는 공정거래질서 확립 및 소비자보호를 

위하여 ｢표시‧광고의 공정화에 관한 법률｣을 준수하여야 한다. 또한 제품의 환경성과 

관련하여 법 제16조의10에 따른 부당한 표시‧광고를 하지 않아야 한다.

4. 다른 법령에 따라 사용 원료나 사용 장소 등의 제한기준이 있거나 제품 생산 이전에 

인증을 받아야 하는 등의 규정이 있는 경우에는 대상제품별 인증기준과 해당 규정을 

모두 만족하여야 한다.

5. 대상제품별 인증기준에서 인용된 각종 규격은 따로 언급하지 않는 한 인증을 신청할 

때의 최신 규격을 적용한다. 또한 관계 법령의 개정으로 규제기준이 대상제품별 인증

기준보다 강화된 경우에는 강화된 규제기준을, 기준 폐지 등의 경우에는 개정 전 기준

을 해당 인증기준이 개정되기 전까지 잠정 적용한다.

6. 대상제품별 인증기준에 따른 품질 관련 표준 적용이 적절하지 않다고 판단될 때에는 

기술원장이 해당 제품에 대한 품질기준을 설정‧운영할 수 있다.
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[인증기준에 따른 검증 방법]

1. 규정된 시험 방법에 따른 시험성적서는 다음 각 목의 기관 중 기술원장이 지정한 기관

에서 발급한 시험성적서를 말한다. 다만, 환경표지 인증을 신청한 자가 다음 각 목에 

해당하지 않는 시험‧검사기관 등에서 시행한 시험결과로 검증을 받고자 할 때에는 기술

원장이 지정한 전문가의 입회하에 확인‧검증을 받아야 한다.

가. 법 제5조의3제4항제12호에 따른 한국환경산업기술원

나. ｢국가표준기본법｣ 제23조에 따른 시험‧검사기관 인정제도에서 인정받은 시험‧검사기

관(예: KOLAS 인정 시험‧검사기관)

다. 중앙행정기관의 장이 소관 법률에 따라 지정‧인정한 시험‧검사기관

라. 국제표준 ISO/IEC 17025에 적합한 외국의 시험‧검사기관

마. 가목부터 라목까지의 기관에서 시험이 곤란한 경우로서 기술원장이 인정하는 시험‧

검사기관

2. 제1호에 따라 시험성적서를 발급한 시험‧검사기관은 기술원장이 시험에 관련된 자료를 

요청할 때는 특별한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다. 정당한 사유 없이 기술원장의 

요청을 거부하는 시험‧검사기관에 대하여는 시험의뢰 제한 등의 조치를 할 수 있다.

3. 제출 서류 확인은 환경표지 인증을 받고자 하는 자가 해당 기준에 적합하다는 것을 입

증하기 위하여 제출하는 시험성적서, 원료 수급/생산 내역서, 제품과 관련한 인증서, 

사용설명서나 안내서 또는 제품 등으로 인증기준 적합 여부를 검증한다. 서비스일 경

우 실적 자료, 증빙 서류 및 현장 사진 등을 포함할 수 있다. 다만, 제출 서류만으로 

검증이 곤란할 때는 제1호에 준하는 시험 등을 추가하도록 할 수 있다.

4. 인증을 받은 자가 이미 인증을 받은 제품과 동일한 원료나 부품·소재를 사용하는 모델

의 제품에 대하여 추가로 인증을 받고자 하는 경우, 해당 원료나 부품·소재에 대하여는 

종전 검증 결과를 적용할 수 있다. 다만, 제1호에 따른 시험성적서는 인증 신청일로부

터 12개월 이내에 발급된 것이어야 한다.

5. 제4조제3항제2호에 따라 인증하려는 경우, 기술원장은 제품 단위 내의 모델 가운데 하

나를 임의 선정하여 대표로 검증한다.

6. 제4조제3항제3호에 따라 인증하려는 경우, 기술원장은 제품 단위 내의 모델 가운데 하

나를 임의 선정하여 대표로 검증한다. 다만, 모델별로 환경성 및 품질 정보의 일부가 

서로 달라 영향을 미치는 환경 관련 또는 품질 관련 기준항목은 각각의 모델별로 검증

한다.


